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ROOSTEVABA TERAS

KULMVALTSITUD LEHED: ROOSTEVABA, HAPPEKINDEL, KUUMUSKINDEL, DUPLEX
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STANDARDID EN10088-2
MOODUTOLERANTSID EN10259
SERTIFIKAADID EN10204/2.2
Paksus Suurus EN1.4301 2B EN1.4404 2B EN1.4432 2B EN1.4835 EN1.4462
mm mm AISI304 2B AISI 316L 2B AISI316L 2B 253 MA DUPLEX 2205
1000x2000 8 °
0,50 1250x2500 12,5 .
1250x3000 15 .
1000x2000 9,6
0,60
1250x2500 15 .
1000x2000 11,2 .
0,70 1250x2500 17,5 .
1500x3000 25,2
1000x2000 12,8 .
1250x2500 20 .
0,80
1250x3000 24 .
1500x3000 29
1000x2000 16 e
1250x2500 25 e
1,00
1250x3000 30 °
1500x3000 36 .
1000x2000 20 .
1250x2500 31,25 .
1,25
1250x3000 37,5 °
1500x3000 45 e
1000x2000 24 .
1250x2500 37,6 °
1,50
1250x3000 45 .
1500x3000 54 .
1000x2000 32 .
1250x2500 50 .
2,00
1250x3000 60 .
1500x3000 72 . .
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ROOSTEVABA TERAS

Suurus Kaal EN1.4301 2B EN1.4404 2B EN1.4432 2B EN1.4835 EN1.4462
mm ko/tk AISI304 2B AISI 316L 2B AISI316L 2B 253 MA DUPLEX 2205
1000x2000 40 . . .
1250x2500 62,5 . . .
2,5
1250x3000 75 . . .
1500x3000 90 . . .
1000x2000 48 . . . .
1250x2500 75 . . . .
1250x3000 90 . . .
3,00
1500x3000 108 . . . . .
1500x6000 216 . . .
2000x6000 288 . . .
1000x2000 64 . . .
1250x2500 100 . . . .
1250x3000 120 . . .
4,00
1500x3000 144 . . . . .
1500x6000 288 . . .
2000x6000 384 . . .
1000x2000 80 . . . .
1250x2500 125 . . .
1250x3000 150 . . .
5,00
1500x3000 180 . . . . .
1500x6000 360 . . .
2000x6000 480 . . .
1000x2000 96 . . . .
1250x2500 150 . . .
1250x3000 180 . . .
6,00
1500x3000 216 . . . . .
1500x6000 432 . . .
2000x6000 576 . . .




ROOSTEVABA TERAS

KUUMVALTSITUD LEHED: ROOSTEVABA, HAPPEKINDEL, KUUMUSKINDEL, DUPLEX
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STANDARDID EN10088-2/ EN 10028-7
MOODUTOLERANTSID EN10051 (DUPLEX EN10029)
SERTIFIKAADID EN10204/3.1, PED 97/23/EC

EN1.4301/ EN1.4401/
4307 -1D 4404 -1D

EN1.4432 -1D EN1.4835 EN1.4462

AISI 304/304L-1D AISI 316L-1D AISI316L-1D 253 MA DUPLEX 2205
1000x2000 48 . .
3,00 1500x3000 108 .
1500x6000 216 .
1000x2000 64 . .
1250x2500 100 . . .
4,00 1500x3000 144 . . .
1500x6000 288 . . .
2000x6000 384
1000x2000 80 . . .
1250x2500 125 . °
5,00 1500x3000 180 . . .
1500x6000 360 .
2000x6000 480 . . .
1000x2000 96 . . .
1250x2500 150 . . .
6,00 1500x3000 216 . . .
1500x6000 432 . . .
2000x6000 576 . . .
1000x2000 128 . . . .
1250x2500 200 . . .
8,00 1500x3000 288 . . . .
1500x6000 576 . . .
2000x6000 768 . . .
1000x2000 160 . . . .
1250x2500 250 . . .
10,00 1500x3000 360 . . . . .
1500x6000 720 . . .
2000x6000 960 . . .
1500x3000 432 . . . .
12,00 1500x6000 864 . . . .
2000x6000 1152 . . . .
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ROOSTEVABA TERAS

Paksus Suurus a1 ol | ENtaas2-D | EN1.4835 EN1.4462
mm mm AISI 304/304L-1D AISI 316L-1D AISI316L-1D 253 MA DUPLEX 2205
1500x3000 540 . . . . .
15,00 1500x6000 1080 . . . .
2000x6000 1440 . . . .
1500x3000 720 . . . .
20,00 1500x6000 1440 . . . .
2000%6000 1920 . . . .
1500x3000 900 . . . .
25,00 1500x6000 1800 . . . .
2000x6000 2400 . . .
1500x3000 1080 . . .
30,00 1500x6000 2160 . . . .
2000x6000 2880 . . . .
1500x3000 1260 . . .
35,00 1500x6000 2520 . . .
200046000 3360 . . .
1500x3000 1440 . . .
40,00 1500x6000 2880 . . .
2000x6000 3840 . . .
1500x3000 1800 . .
50,00 1500x6000 3600 .
200046000 4800 . . . .
60,00 2000x6000 5760 .
70,00 2000x6000 6720 .
80,00 2000x6000 7680 .
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ROOSTEVABA TERAS

LIHVITUD, HARJATUD, POLEERITUD LEHED (+PE)

STANDARDID EN10088-2
MOODUTOLERANTSID EN10259
SERTIFIKAADID EN10204/2.2

Paksus Suurus EN1.4301 -2K [ EN1.4301 -2R AISI | EN1.4301 -2J AISI | EN1.4016 -2R AISI |  EN1.4016 -2K
mm mm AISI304 4N 304-+harj AISI430 4N
1000x2000 8 . .
0,50
1250x2500 12,5 . .
1000x2000 10 ° .
0,60
1250x2500 15 . . .
1000x2000 11,2 . . .
0,70
1250x2500 17,5 . .
1000x2000 12,8 . . . .
1250x2500 20 . . .
0,80
1250x3000 24 . .
1500x3000 29 ° .
1000x2000 16 . . . .
1250x2500 25 . . . .
1,00
1250x3000 30 . . .
1500x3000 36 . . .
1000x2000 20 . .
1250x2500 31,25 . . .
1,25
1250x3000 37,5 .
1500x3000 45 . .
1000x2000 24 . . . .
1250x2500 37,5 . . . . .
1,50
1250x3000 45 . .
1500x3000 54 . . .
1000x2000 32 . . .
1250x2500 50 . . . .
2,00
1250x3000 60 °
1500x3000 72 . . .
1000x2000 48 .
1250x2500 75 °
3,00
1250x3000 90 .
1500x3000 108 . .
4,00 1500x3000 144 .
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RIHVELLEHED, MANDORLA

ROOSTEVABA TERAS

STANDARDID

EN10088-2

MOODUTOLERANTSID

EN10051

SERTIFIKAADID

EN10204/3.1.B

Paﬁffﬂ“S SLr'#r;“S EN1.4301 AISI304 i’}glgfg[‘
1250%2500 25-29 . .
3,00 1000x3000 25-29 . .
1500%3000 25-29 . .
1250%2500 35-39 .
4,00 1000x3000 35-39 .
1500%3000 35-39 .
1250%2500 40-44 .
4,50 1000x3000 40-44 .
1500%3000 40-44 .
1250x2500 42-47 . .
5,00 1000x3000 42-47 . .
1500x3000 42-47 .
1250x2500 52-58 . .
6,00 1000x3000 52-58 . .
1500%3000 52-58 .
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ROOSTEVABA TERAS

ROOSTEVABAD TERASTORUD
NELIKANTTORUD
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STANDARDID EN 10088-2
MOODUSTANDARDID EN 10219-2
PIKKUS LAOS 6000m
SERTIFIKAADID EN 10204/2.2 v6i 3.1
MOODUD | reop kL Em/.xfafn EN1.4301 | EN1.4571 MOODUD | eop kaaL Em%& EN1.4301 E’\rlalarjftﬁ
) (kg/m) Harjat. L|_hV|t. _Har]at_. iy (kg/m) Harjat. L|_hV|t. kalibreeri-
axbxec kalibreeritud Grit 240 kalibreeritud axbxc kalibreeritud Grit 240 tud
12x12x1 0,4 . 50 x50 x 2 3.1 . . .
15x15x%1,2 0,4 . 50x50x3 4,6 . . .
15x15x%x1,5 0,5 . . 50x50 x4 58 . .
20x20x 1 0,6 . 60 x 60 x 2 3,7 .
20x20x1,2 0,7 . . 60 x 60 x 3 5,5 . . .
20x20x1,5 0,9 . . 60 x 60 x 4 71 . .
25x25x 1 0,8 . 70x70 x4 8,4 .
25x25x%x1,2 1,0 . . 100x 100 x 3 9,4 .
25x25x%x1,5 11 . . 100 x 100 x 4 12,5 . .
30x30x1 1,0 . . 100 x 100 x 5 15,0 . .
30x30x1,2 1,1 . . 100 x 100 x 6 17,9 . .
30x30x1,5 1,4 . . 120x120 x 4 14,6 .
30x30x2 1,8 . . 120x120 x5 18,2 .
30x30x3 2,7 . 120x 120 x 6 21,7 .
35x35x1,5 1,6 . . 150 x 150 x 6 27,4 .
35x35x%x2 2,1 . 200 x 200 x 6 36,9 .
40x40x1,5 1,9 . . 80x80x2 5,0 .
40x40x 2 2,4 . . 80x80x3 74 .
40x40x3 3,6 . . . 80x80x4 9,7 . .
50x50x1,5 2,3 . . . 80x80x5 12,0 .
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ROOSTEVABAD TERASTORUD

ROOSTEVABA TERAS

NELIKANTTORUD

STANDARDID EN 10088-2
MOODUSTANDARDID EN 10219-2
PIKKUS LAOS 6000M

SERTIFIKAADID

EN 10204/2.2 VOI 3.1

MOODUD | eop yaaL Emﬁ.\ﬁs}ﬁn EN1.4301 | EN1.4571 | MOODUD | reopinn Em%% ENA1.4301 Lih. ENH!N?;N

a(xmbmx)c (kg/m) Harjat. GrLilthzvdo kali’gig‘;:i'tu | a(;]bmx)c (kg/m) Harjat. Grit240 | kalibreeri-
kalibreeritud kalibreeritud tud

20x10%1,5 07 . 80 x40 x 2 37 .

30x20x 1 0.8 . 80x40x3 5,5 .

30x20%1,5 11 . . 80 %50 x 2 4.1 .

40%20x1,5 14 . . . 80x60x2 44 .

40x20x2 18 . . 80x60x3 6,5 .

40x30x1,5 16 . 100 x40 x 3 6.4 .

50X 20 x 1,5 16 . 100 x50 x 2 47 .

50 20 2 2.1 . 100 x50 x 3 7.0 . .

50x25%1,5 17 . . 100 x 50 x 4 9,2 .

50X 25 X 2 23 . . 100 X 60 x 2 5,0 .

50x30x 1,5 19 . . 100 x60x 3 74 .

50 x 30 X 2 25 . 100 X 60 x 4 9,7 .

50 x 30 x 3 38 . 100 X 60 X 5 12,1 .

60x20x 1,5 19 . 120 x40 x 2 5,0 .

60x30x 1,5 2.1 . . . 120x60x 3 84 .

60X 30 x 2 2.8 . . . 120x 80 x 4 125 .

60x30x3 4.1 . . 120 X80 x5 155 .

60x40x 1,5 23 . . 150 x 100 x 6 22,6 . .

60 x40 x 2 3,1 . . 200 x 100 x 5 224 .

60x40x 3 46 . . 200 x 100 x 6 274 .




ROOSTEVABAD TERASTORUD
PROTSESSITORUD

ROOSTEVABA TERAS

MOODUSTANDARDID

D = MAX 114,3 MM DIN 2463 D3/T3
D >114,3 MM DIN 2463 D2/T

STANDARDID DIN 174571
TARNESEISUND KEEVITATUD, LOOMUTAMATA JA HAPPEGA PUHASTATUD
PIKKUS LAOS 6000 MM

SERTIFIKAADID

EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC

MOODUD TEOR. KAAL SRS EN1.4404
(mm) (kg/m) EN1480] AISI 316 L
dx$ AISI 304
10 17,2x1,5 0,6 . .
21,3x15 0,8 . .
15
21,3x2 1,0 . .
26,9x1,5 1,0 . .
20
26,9 % 2 1,3 . .
33,7x15 1,2 . .
25
33,7x2 1,6 . .
42.4%x15 1,6 . .
32
42,4%2 2.0 . .
48,3x1,5 1,8 . .
40
48,32 2,3 . .
60,3x1,5 2,2 . .
50
60,3 x 2 2,9 . .
76,1x1,5 2,8 . .
65
76,1 %2 3,7 . .
88,9x15 3,3 . .
80
88,9x2 4.4 . .
114,3x 1,5 43 . .
100
114,3x 2 57 . .
139,7x1,5 5,2 . .
125
139,7 x 2 6,9 . .
150 168,3% 2 8,4 . .
200 219,1x 2 10,9 . .
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ROOSTEVABA TERAS

ROOSTEVABAD LATID .
RIBA MATERJALID, LEHEST LOIGATUD

STANDARDID EN 10088-2/ EN 10028-7

MOODUTOLERANTSID EN 10058

TARNESEISUND LEHEST LOIGATUD, GGVENDATUD

PIKKUS LAOS 4000 MM

SERTIFIKAADID EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC
MOODUD TEOR.KAAL MARK EN1.4404 MOODUD TEOR.KAAL WARK EN1.4404

iy kg/m Sl AISI 316 L ) kg/m S IBe AISI 316 L
paksus x laius AISI 304 paksus X laius AISI 304

3%20 05 . 8 %30 19 . .
3%25 06 . 8x40 25 . .
3%30 07 . . 8x50 3.1 . .
3% 40 09 . 8x60 38 . .
3%50 12 . 8 x 80 50 . .
430 09 . 8 x 100 63 . .
4x40 13 . . 1040 3,1 . .
4x50 16 . 10x50 39 . .
4x60 19 . 10 60 47 . .
5 x 20 08 . 10x70 55 . .
5 x 25 10 . 10x 80 63 . .
5% 30 12 . . 10x 100 79 . .
5 x 40 16 . . 10x 120 9.4 . .
5 x50 2,0 . . 10x 150 18 . .
5% 60 24 . . 12X 50 47 .
5% 80 3,1 . 12X 60 57 . .
5x100 39 . 12 80 95 . .
6x30 14 . . 12x100 9.4 . .
6x 40 19 . . 12120 13 .
6x 50 24 . . 12150 14,1 . .
6 60 28 . . 15x 100 118 .
6x70 3,3 . 20x 100 157 .
6 80 38 .
6x100 47 .




ROOSTEVABA TERAS

n
<
Y
Ll
—
<
m
<
>
Ll
—
72)
@)
@)
0’4

ROOSTEVABAD LATID

RIBATERASED, KUUMVALTSITUD

STANDARDID EN 10088-2

MOODUTOLERANTSID EN 10058

TARNESEISUND KUUMVALTSITUD, LOOMUTATUD JA HAPPEGA TOGDELDUD

PIKKUS LAOS 5700-6000MM

SERTIFIKAADID EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC

MGGDUD (mm) | TEOR.KAAL et 4501 EN1.4404 | MOGDUD (mm) | TEOR.KAAL 1 4801 EN1.4404
paksus X laius (kg/m) ; AISI 316 L paksus x laius (kg/m) - AISI 316 L
AISI 304 AISI 304

10x20 16 . . 20 x 60 9.4 .
10x25 20 . 20x 70 11,0 .
10x30 24 . . 20 x 80 12,6 . .
1050 39 . 20x 100 15,7 .
1225 24 . 25 x 50 98 .
15 30 35 . . 25 x 60 18 .
15 40 47 . 25 80 157 .
15 x 50 59 . . 30x 50 118 .
15 x 60 71 . 30X 60 14,1 .
1570 82 . . 30X 70 165 .
15 80 94 . . 30x 100 236 .
15 100 11,8 . 35x 90 247 .
15 150 177 . 40x 80 25,1 .
20 30 47 . . 50 x 60 236 .
20 x 40 63 . . 50 x 80 314 .
20 x 50 79 .
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B & ROOSTEVABA TERAS

ROOSTEVABA NELIKANT

STANDARDID EN 10088-3
MOODUTOLERANTSID EN 10059
TARNESEISUND KUUMVALITSITUD, LOOMUTATUD JA HAPPEGA TOODELDUD
PIKKUS LAOS 5500-6000 MM
SERTIFIKAADID EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC
MOODUD (mm) TEOR.KAAL MARK
paksus x laius kg/m EN1.4404 AISI 316 L
15x15 1,8 .
25x 25 49 .
30x 30 7.1 .
40 x 40 12,6 .
50 x 50 19,6 .
60 x 60 28,3 .

ROOSTEVABA NURKTERAS

STANDARDID EN 10088-3
MOODUTOLERANTSID EN 10056-1
TARNESEISUND KUUMVALITSITUD, LOOMUTATUD JA HAPPEGA TOODELDUD
PIKKUS LAOS 6000 MM
SERTIFIKAADID EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC
MOODUD (mm) TEOR.KAAL LA EN 1.4404
korgus x laius x paksus (kg/m) U e AISI 316 L
AISI 304
20 x20x3 0,88 .
25x25x%3 1,12 .
30x30x3 1,36 . .
40 x40 x 4 2,42 . .
50x50x5 3,77 . .
60 x 60 x 6 5,42 . .
70X 70 x7 7,38 . .
80x80x8 9,66 . .
100 x 100 x 10 15,10 . .




ROOSTEVABA TERAS

ROOSTEVABA UMARTERAS i
TOMMATUD, LIHVITUD JA PEENTREITUD UMARTERASED
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STANDARDID EN 10088-3 / EN 10278

MOODUTOLERANTSID TOMMATUD + KALIBREERITUD JA LIHVITUD H9 DIN 671

KUUMVALTSITUD, LOOMUTATUD JA HAPPEGA TOODELDUD

TARNESEISUND PEENTREITUD H10 EN 10278

PIKKUS LAOS 3000-3100 MM

SERTIFIKAADID EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC

MOODUD | reopkant | MARK | en14q04 | Entasos | MOODUD | reapant | MARK 1 enq 4404
(i) (ka/m) ENT-4301 1 51’3161 | AlSI 303 i (ka/m) AR e L
libimaot AIS] 304 libimact AIS] 304

TOMMATUD JA KALIBREERITUD H9

Peentreitud h10

17 EE ]

5 0,2 . . 22 3,0 .
6 0,2 . . 25 3,9 .
7 03 . 28 48 .
8 0,4 . . 30 5,6 o
10 0,6 . . 32 6,3 .
12 0,9 . . 35 7,6 .
14 1,2 40 9,9 .
15 1,4 o . 45 12,5 o
16 1,6 . . 50 15,4 .
18 2,0 o 60 22,2

20 2,5 . . 70 30,2

22 3,0 .

25 3,9 . .

30 5,6 . .

40 9,9 . .

60 22,2



ROOSTEVABA UMARTERAS

TREITUD UMARTERASED

ROOSTEVABA TERAS

STANDARDID EN 10088-3

MOODUTOLERANTSID EN 10278

TARNESEISUND POLEERITUD JA TREITUD

PIKKUS LAOS 20-70 MM, 6000-6200MM 75-250 MM, 4000-6000 MM

SERTIFIKAADID

MOODUD (mm)

[dbimdot

TEOR.KAAL
(kg/m)

EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC

EN 1.4404
AISI 316 L

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

2,5
3.9
5,6
7,7
9,9
12,5
15,4
18,7
22,2
26,0
30,2
34,7
39,5
44,5
49,9
55,6
62,0

MoggilﬂnDaéTm) TE&Z-/’;%AL ENMﬁéTﬁt(m
AISI 304
110 75,0
120 89,0 ¢
130 104,0 .
140 121,0
145 129,6 °
150 139,0
160 158,0
180 200,0
185 21,0
200 247,0
220 298,0
225 312,0
230 326,0
240 355,0
250 385,0




ROOSTEVABA KUUSKANT
KUUSKANT

ROOSTEVABA TERAS

STANDARDID

EN 10088-3

MOODUTOLERANTSID

EN 10278

TARNESEISUND

LOOMUTATUD, TOMMATUD JA LIHVITUD

PIKKUS LAOS

3000 MM

SERTIFIKAADID

MOODUD (mm)

ldbimoot

TEOR.KAAL

EN 10204/3.1 + PED 97/23/EC

MARK

EN 1.4305 AISI 303 EN 1.4404 AISI 316 L

10
12
13
14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
55

(kg/m)
0,68
0,98
1,20
1,33
1,96
2,45
3,30
3,92
4,95
6,12
6,96
8,81
11,43
14,39
20,60
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ROOSTEVABAD TERASED
STANDARDITE VORDLUS

Standardite vastavused Keemiline anallilis % Mehaanilised omadused

1.4512 - 409 | 409519 | 1.4512 | - 0,02 - 12 - - Ti 220 - 380 25 -
1.4003 - 541050 - 1.4003 | - 0,02 - 11,5 0,4 - - 320 - 450 20 50
1.4000 | 2301 | 410S | 403S17 | 1.4000 | - 0,04 - 12 - - - 250 - 400 19 -
1.4016 | 2320 430 | 430517 | 1.4016 | - 0,04 - 16,5 - - - 280 - 450 20 -
1.4021 | 2303 | S42010 | 420S29 | 1.4021 | - 0,20 - 13 - - - - - - -

1.4028 | 2304 420 | 420545 | 1.4028 | - 0,30 - 12,5 - - - - - - -

1.4418 | 2387 - - 14418 | - 0,03 | 0,04 16 5 1 - 680 - 840 14 55
1.4372 - 201 - - - 0,05 | 0,15 17 5 - Mn 350 380 750 -

1.4310 | 2331 301 | 301S21 | 1.4310 | 710 | 0,10 | 0,04 17 7 - - 250 280 600 40 -
1.4307 | 2352 | 304L | 304S11 - - 0,02 | 006 | 183 9,2 - - 200 240 500 45 60
1.4301 | 2333 304 | 304S31 | 1.4301| 725 | 0,04 | 0,06 | 183 8,7 - - 210 250 520 45 60
1.4311 | 2371 | 304LN | 304S61 | 1.4311 | - 002 | 0,14 | 183 8,7 - - 270 310 550 40 60
1.4541 | 2337 321 321831 [ 1.4541 | 731 | 0,04 | 0,01 17,3 9,2 - Ti 200 240 500 40 60
1.4306 | 2352 | 304L |304S11|1.4306 | 720 | 0,02 | 0,06 | 183 | 102 - - 200 240 500 45 -
1.4303 - 305 | 305S19 | 1.4303 | - 0,04 | 004 | 185 | 115 - - 220 250 500 45 -
1.4404 | 2348 | 316L |316S11 |1,4404| 750 | 0,02 | 0,06 | 17,3 11 2,2 - 220 260 520 45 69
1.4401 | 2347 316 | 316511 | 1.4401 | 755 | 0,04 | 0,04 | 168 | 10,7 2,2 - 220 260 520 45 60
1.4406 - 316LN | 316S61 | 1.4406 | - 0,02 | 014 | 175 1 2,2 - 280 320 580 40 60
1.4571| 2350 | 316Ti | 320S31 |1.4571| 761 | 0,04 | 0,01 17 1 2,2 Ti 220 260 520 40 60
1.4432 | 2353 | 316L | 316513 - - 0,02 | 0,06 17 11,7 2,7 - 220 260 520 45 60
1.4436 | 2343 316 | 316533 | 1.4436 | - 0,04 | 0,06 17 1 2,7 - 220 260 530 40 60
1.4435 | 2353 | 316L |316S13 | 1.4435| - 002 | 006 | 173 | 127 2,7 - 220 260 520 45 60
1.4438 | 2367 | 317L |[317S12 | 1.4438 | - 002 | 0,08 | 183 | 122 3.2 - 220 260 520 40 60
1.4434 | 2373 | 317LN - - - 0,02 | 0,10 17 1 3,2 - 270 310 540 40 60
1.4948 | 233 304H | 304S51 | 1.4948 | - 005 | 006 | 183 8,7 - - 190 230 510 45 60
1.4878 | 2337 | 321H | 321S51 | 1.4878 | - 0,05 | 0,01 17,3 9,2 - Ti 190 230 500 40 -
1.4362 | 2327 | S32304 - 1.4362 | - 0,02 | 0,10 23 4,5 - - 400 - 630 25 60
1.4460 | 2324 329 - 1.4460 0,02 | 0,09 25 5 1,5 - 460 - 620 20L | 85L
1.4462 | 2377 | S31803 | 318513 | 1.4462 | - 0,02 | 017 22 55 3 - 460 - 640 25 60
1.4410 | 2328 | S32750 - - - 0,02 | 027 25 7 4 - 530 - 730 20 60
1.4439 - 531726 - 1.4439 | - 0,02 | 014 | 173 | 127 4,2 - 270 310 580 40 60
1.4539 - N08904 | 904513 | 1.4539 | - 0,01 0,06 20 25 4,5 Cu 220 260 520 35 60
1.4547 | 2378 | S31254 - - - 0,01 0,20 20 18 6,1 Cu 300 340 650 40 60
1.4652 - 532654 - - - 0,01 0,50 24 22 7,3 | Mn,Cu| 430 470 750 40 60
1.4818 | 2372 | S30415 - - 0,05 | 0,15 | 185 9,5 - Si,Ce | 290 330 600 40 -
1.4833 - 309S | 309S16 |1.4833 | - 0,06 | 008 | 225 | 125 - - 210 250 500 35 -
1.4828 - - - 1.4828 | - 0,04 | 0,04 20 12 Si 230 270 550 30 -
1.4835 | 2368 | S30815 - - - 0,09 | 0,17 21 1 - Si,Ce | 310 350 650 40 -
1.4845 | 2361 310S | 310S16 | 1.4845 | - 0,06 | 0,06 25 20 - - 210 250 500 35 -
1.4854 - 535315 - - - 0,05 | 0,15 25 35 - Si, Ce | 300 340 650 40 -
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